FICHA TECNICA

PLANCHAS ESTRUCTURA
ASTM A709/A 709 M

. .
Planchas Laminadas en Caliente
DT T TPMINN | calidad estructural de alta
. ia ASTM A ESTR! RAL DE ALTA RESISTENCIA
resistencia AS 709

Propiedades mecanicas (min)

Norma técnica ASTMA709/A709 M Gr 50 Normas técnica Limite de

del producto fluencia Sl Elongacién %
Mpa de rotura S
£ Mpa =

ASTM A 709/A 21(27)
50 345 450 "
DESCRIPCION oM 18 @)
() Probeta
Producto plano que se obtiene por laminacién en DIMENSIONES ESTANDARES

caliente, a partir de planchones de acero estructural de
alta resistencia y baja aleacion ASTM A 709/A 709 M.

i
Por Norma, este acero, lleva una prueba de impacto a Dimen- Espesor

i i siones equivalente o
temperatura de ambiente, (usualmente se importa este i 1500 x 2400 x 3000 x aproximado
12000 mm | 12000 mm | 12000 mm

Usos 6.00 847.80 1356.48 14"
. . I 6.30 890.19 1424.30 114"

Puentes, vigas soldadas, construccion de edificios,
Almacenes, gruas puentes, estructuras metalicas, 8.00 1130.40 1808.64 2260.80 5/16"
material rodante, tanques para fluidos, equipos

9.00 1271.70 2034.72 2543.40 3/8”

9.50 1342.35 2147.76 2684.70 3/8”
NORMAS EQUIVALENTES 12.00 1695.60 2712.96 3391.20 112"
-ASTM A 572/a 572 M Grado 50 12.70 1794 51 2871.22 3589.02 12"

15.88 | 2243.84 3590.15 4487.69 5/8"
-ASTM A 1011/A 1011 SS grado 50

16.00 2260.80 3617.28 4521.60 5/8”
- EN 10025 S 355 JR

19.00 2684.70 429552 5369.40 3/4”

20.00 2826.00 4521.60 5652.00 3/4”
TOLERANCIAS 25.00 3532.50 5652.00 7065.00 1"
De acuerdo al ASTM A6/ A6 M 30.00 4239.00 6782.40 8478.00 11/4”

3200 | 4521.60 7234.56 9043.20 114
ANCHOS CON BORDES DE LAMINACION

38.00 5369.40 8591.04 10738.80 11/2"
- Ancho de 1500 mm 0/+38.0mm 5000 | 7065.00 11304.00 o
- Ancho de 1800 mm 0/+47.0 mm
- Anchos = de 2400 mm 0/ + 51.0 mm 63.00 8901.90 14243.04 21/2

75.00 | 10597.50 3
CERTIFICADO DE

100.00 | 14130.00 4
Se entregan con el suministro del material, este 125.00 | 17662.50 5
documento, es el alcanzado por el Proveedor.

150.00 | 21195.00 6
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